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Dojranjérvelld tdhin saskka kdyitssi olevien Pumpuli-, hamppu-
Ja silkkilangoista valmistettujen kalanpyydysten 1lyhyt kestoaika - vuo-
tuinen poisto 50 - 80 % - oli syynd siihen, ettd v. 1953 ryhdyttiinn
suorittemaen vertailevia kokeita nylonverkoille ja muilla t#h&n saakks
tavallisilla laenkaverkoilla, Kokeet alivat:

a) kvalitatiivisia, s.o. kaikkien yllémeinittujen lankalaatujen
kestdvyyden ja lujuuden mH#Hrdéminen gsamentaisissa olosuhteissa.

b) kvantitatiivisia, s.o. yksityisen verkon pyyntiteho myds sa-
moissa olosuhteissa.

Edkeessa kiytettiin OFS- merkkistE°RFfBARARERa 210/45, 21076 ja
210/1, pumpulilankas no 100/6, 80/6, 50/9 ja 20/15, hamppulankea no 3
ja silkkilankas , joka oli kotimaista, ja jota kalastajat kéyttdvit
Dojranjérvelld,

Kvelitatiivieiin kokeisiin ryhdyttiin kidusverkoilla - togseltn
puolen nylonverkoilla, toiselta puolen pumpuliverkoilla =

Tulokseksi ndistd kokeista saatiin, ettd nylonverkot cgoittau~
tuivet pel jon kestévimmimmiksi ja lujemmiksi kuin muista materiaasleista

valmistetut. Tdmd nousee 100 %:iin ottaen huomicon kestdvyyden kuten
my8s kg kuormituksen,..Kvantitatiivisesti antavat kokeet tulokseksl sen,
ettdnylonverkot pyydystdvét 50/ vieldpd enemminkin kalaa kuin muut
verkot.Tdmd johtuu siitd, ettd koska{nylpnverkko ei pidd itsessién
levii eikd muitakaan bakteereja ne Egiizgﬁan gentakias vidhemmdén kuin
maut verkot, jotka sitipaitsi kasuan vedesséd ollessaan tdyttyvdt ja
tulevat ndkyviksei,

Saadut tulosket ovat osoittaneet, ettd nylonverkot nHytidvit
kannattavammilta, jolloin korkeampi hintaprosentti ei ole sopusoinnus-

sa pyyntituloksen eikid kdytttkestévyyden kanssa,



Aikana, jolloin kokeet suoritettiin, veikuttivat ilman ja veden
korkea ldmpétila siihen, ettd puuvilla- sekd hamppu- ja silkkilanka-
verkot nopeasti lahosivat,

Dojranjirven kelastajat pitivdt vield kokeiden kuluessa nylon-
verkkoja niin hyvin#d, ettd korvasivat jo silloin aikaisemmat verk-

konsa nylonverkoilla 70-80 %:lla pyyntividlineistddn.



